PROVA SCRITTA NO. 2

1. Il candidato descriva, facendo riferimento alla Normativa Armonizzata EN 1337-
2, le caratteristiche meccanico-fisiche e i requisiti tribologici del PTFE utilizzato come
materiale di scorrimento per apparecchi di appoggio. in particolare si descrivano:

a) | metodi e le prove per la valutazione delle caratteristiche meccanico-fisiche
b) | metodi e le prove per la valutazione delle caratteristiche tribologiche

c) |criteri di accettabilita per I'utilizzo in apparecchi d’appoggio

d) | fattori che influenzano le caratteristiche tribologiche del materiale

2. Con riferimento alla Normativa Armonizzata EN 1337-2 il candidato illustri le
similitudini e le differenze tra un long term friction test e short term friction test.



